
Warstwa Próba Barwa Wałeczki CaCO3 Wn Wp WL IP IL IC τTv ρ IŻ kUSBSC kHazen kzm.grad. kst.grad. U M0 M

PN-
86/B02480

PN-EN 
ISO 14688 

1
[%] [%] [%] [%] [-] [-] [kPa] [g/cm

3
] [%] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [-] [kPa] [kPa]

o3/2,5 Gy Or j. szary II 127,4% 5 1,5

o2/2,5 T Or czarny I 272,3% 7 1,1

II o1/1,0 Ps MSa c. beżowy - 6,4% 0,00016 0,00070 1,56

IIIa o2/6,0 Gp clSa c.szary 3/2 I 18,0% 14,4% 10,2% 0,35 0,65 12

IIIb o1/2,5 Gp clSa braz 2/1 I 15,3% 13,6% 23,8% 10,2% 0,17 0,83 30

o4/3,5 Gp clSa braz 2/1 II 12,4% 11,6% 23,1% 11,5% 0,07 0,93 63

o5/2,5 Gp clSa braz 2/1 II 12,0% 11,1% 11,5% 0,08 0,92 60

Rodzaj gruntu
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